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Bayraktar Ş., AL-7Sİ-MG VE AL-7Sİ-0.6MG ALAŞIMLARININ FREZELENMESİNDE T6 ISIL İŞLEMİN İŞLENEBİLİRLİKÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ, Yüksek Lisans, C.ALPARSLAN(Öğrenci), 2023Bayraktar Ş., Kum döküm yöntemi ile üretilmiş Al-5Si-1Cu-Mg alaşımında T6 ısıl işlemin delinebilirlik özelliklerineetkisinin araştırılması, Yüksek Lisans, N.SALİHOĞLU(Öğrenci), 2023Bayraktar Ş., Kokil kalıba döküm yöntemi ile üretilmiş Al-5Si-1Cu-Mg alaşımının delinmesinde kesme parametrelerininyanıt yüzey metodolojisi kullanarak optimizasyonu, Yüksek Lisans, Ç.ÖZHABİBOĞLU(Öğrenci), 2023Bayraktar Ş., Cu, Si katkıları ve ısıl işlemin ZN-40Al alaşımının işlenebilirlik özelliklerine etkisinin incelenmesi, YüksekLisans, G.PEHLİVAN(Öğrenci), 2021Bayraktar Ş., Çinko ve bakır katkılarının Al-7Si alaşımının işlenebilirlik özelliklerine etkisinin incelenmesi, Yüksek Lisans,F.AFYON(Öğrenci), 2019
SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan MakalelerSCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan MakalelerI. An Experimental Study on Microstructural, Mechanical and Machinability Properties o f As-Cast andAn Experimental Study on Microstructural, Mechanical and Machinability Properties o f As-Cast andHeat-Treated Al-7Si-Mg AlloyHeat-Treated Al-7Si-Mg AlloyALPARSLAN C., BAYRAKTAR Ş.Silicon, 2024 (SCI-Expanded)II. Effects o f WEDM and AWJ cutting methods on induction motor efficiency and total magnetic losses:Effects o f WEDM and AWJ cutting methods on induction motor efficiency and total magnetic losses:Experimental design and response surface methodologyExperimental design and response surface methodologyBAYRAKTAR Ş., TURGUT Y.Measurement: Journal of the International Measurement Confederation, cilt.221, 2023 (SCI-Expanded)III. Experimental and statistical analysis o f the effects o f punching and laser cutting methods onExperimental and statistical analysis o f the effects o f punching and laser cutting methods oninduction motor efficiency and total magnetic losses in silicon lamination sheetsinduction motor efficiency and total magnetic losses in silicon lamination sheetsBayraktar Ş., Turgut Y.JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS, cilt.572, ss.1-10, 2023 (SCI-Expanded)IV. Performance evaluation of different carbide inserts in turning of newly developed Al-12Si-0.1SrPerformance evaluation of different carbide inserts in turning of newly developed Al-12Si-0.1SralloyLeistungsbewertung verschiedener Hartmetalleinsatze beim Drehen einer neu entwickelten Al-alloyLeistungsbewertung verschiedener Hartmetalleinsatze beim Drehen einer neu entwickelten Al-12Si-0.1Sr-Legierung12Si-0.1Sr-LegierungBayraktar Ş., Hekimoğlu A. P.MATERIALWISSENSCHAFT UND WERKSTOFFTECHNIK, cilt.54, sa.1, ss.120-128, 2023 (SCI-Expanded)V. Experimental research on machinability characteristics o f Al-9Si alloy: Effect o f Sr  and Mg additivesExperimental research on machinability characteristics o f Al-9Si alloy: Effect o f Sr  and Mg additivesHekimoğlu A. P., Bayraktar Ş.PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART B-JOURNAL OF ENGINEERINGMANUFACTURE, cilt.236, sa.13, ss.1807-1816, 2022 (SCI-Expanded)VI. Ön sertleştirilmiş Toolox 44 ve Nimax kalıp çeliklerinin işlenebilir liği üzerine deneysel Ön sertleştirilmiş Toolox 44 ve Nimax kalıp çeliklerinin işlenebilir liği üzerine deneysel çalışmaçalışmaBayraktar Ş., Uzun G.Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, cilt.36, sa.4, ss.1939-1948, 2021 (SCI-Expanded)VII. Effect o f Z inc Content and Cutting Tool Coating on the Machinability o f the Al-(5-35) Zn AlloysEffect o f Z inc Content and Cutting Tool Coating on the Machinability o f the Al-(5-35) Zn AlloysBayraktar S., Hekimoglu A. P.METALS AND MATERIALS INTERNATIONAL, cilt.26, sa.4, ss.477-490, 2020 (SCI-Expanded)VIII. Machinability properties o f Al-7Si, Al-7Si-4Zn and Al-7Si-4Zn-3Cu alloysMachinability properties o f Al-7Si, Al-7Si-4Zn and Al-7Si-4Zn-3Cu alloysBayraktar S., Afyon F.JOURNAL OF THE BRAZILIAN SOCIETY OF MECHANICAL SCIENCES AND ENGINEERING, cilt.42, sa.4, 2020 (SCI-Expanded)IX. Determination of delamination in drilling of carbon fiber reinforced carbon matrix composites/AlDetermination of delamination in drilling of carbon fiber reinforced carbon matrix composites/Al6013-T651 stacks6013-T651 stacksBayraktar S., TURGUT Y.MEASUREMENT, cilt.154, 2020 (SCI-Expanded)X. Processing of T6 heat-treated Al-12Si-0.6Mg alloyProcessing of T6 heat-treated Al-12Si-0.6Mg alloy



Bayraktar S., Demir O.MATERIALS AND MANUFACTURING PROCESSES, cilt.35, sa.3, ss.354-362, 2020 (SCI-Expanded)XI. Effects o f different cutting methods for electrical steel sheets on performance of induction motorsEffects o f different cutting methods for electrical steel sheets on performance of induction motorsBayraktar S., Turgut Y.PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART B-JOURNAL OF ENGINEERINGMANUFACTURE, cilt.232, sa.7, ss.1287-1294, 2018 (SCI-Expanded)XII. Assessment o f cutting performance on drilling with different drilling methods of fiber reinforcedAssessment of cutting performance on drilling with different drilling methods of fiber reinforcedpolymer composites: A Literature Reviewpolymer composites: A Literature ReviewBayraktar S.JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.33, sa.2, ss.609-626,2018 (SCI-Expanded)XIII. INVESTIGATION OF THE CUTTING FORCES AND SURFACE ROUGHNESS IN MILLING CARBON-FIBER-INVESTIGATION OF THE CUTTING FORCES AND SURFACE ROUGHNESS IN MILLING CARBON-FIBER-REINFORCED POLYMER COMPOSITE MATERIALREINFORCED POLYMER COMPOSITE MATERIALBayraktar S., Turgut Y.MATERIALI IN TEHNOLOGIJE, cilt.50, sa.4, ss.591-600, 2016 (SCI-Expanded)
Diğer Dergilerde Yayınlanan MakalelerDiğer Dergilerde Yayınlanan MakalelerI. Al-9Si-0,1Sr-0,6Mg Alaşımının Tornalanmasında İşlenebilir lik Karakteristiklerinin AraştırılmasıAl-9Si-0,1Sr-0,6Mg Alaşımının Tornalanmasında İşlenebilir lik Karakteristiklerinin AraştırılmasıHekimoğlu A. P., Bayraktar Ş.Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, cilt.15, sa.2, ss.517-525, 2023 (Hakemli Dergi)II. CVD-TiCN/Al2O3/TiN Kaplamalı Kesici Uç ile Al-12Si-(0,02-1)Sr Alaşımlarının TornalanmasındaCVD-TiCN/Al2O3/TiN Kaplamalı Kesici Uç ile Al-12Si-(0,02-1)Sr Alaşımlarının TornalanmasındaKesme Kuvveti ve Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Deneysel ÇalışmaKesme Kuvveti ve Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Deneysel ÇalışmaHekimoğlu A. P., Bayraktar Ş.Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, cilt.10, sa.1, ss.50-62, 2022 (Hakemli Dergi)III. Tool Wear in Machining of Wrought and Cast Aluminium Alloys: L iterature ReviewTool Wear in Machining of Wrought and Cast Aluminium Alloys: L iterature ReviewAlparslan C., Bayraktar Ş.İmalat Teknolojileri ve Uygulamaları, cilt.2, sa.3, ss.34-46, 2021 (Hakemli Dergi)IV. Optimization of Thrust Force and Surface Roughness Using Response Surface Methodology (RSM) inOptimization of Thrust Force and Surface Roughness Using Response Surface Methodology (RSM) inDrilling of Al-30Zn AlloyDrilling of Al-30Zn AlloyBayraktar Ş., Hekimoğlu A. P.Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.10, sa.3, ss.804-813, 2020 (Hakemli Dergi)V. Al-25Zn-3Cu-3Si Alaşımının TornalanmasındaKaplamasız ve CVD-TiCN Kaplamalı Kesici UçlarınAl-25Zn-3Cu-3Si Alaşımının TornalanmasındaKaplamasız ve CVD-TiCN Kaplamalı Kesici UçlarınKesme Performansının KarşılaştırılmasıKesme Performansının KarşılaştırılmasıBayraktar Ş., Çamkerten Ç.Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.618-623, 2020 (Hakemli Dergi)VI. Bakır  ve Silisyum İlavelerinin Al-25Zn Alaşımının CVD Al2O3 Kaplamalı Takımlarla TornalanmasındaBakır  ve Silisyum İlavelerinin Al-25Zn Alaşımının CVD Al2O3 Kaplamalı Takımlarla Tornalanmasındaİşlenebilir liğe Etkisinin İncelenmesiİşlenebilir liğe Etkisinin İncelenmesiBAYRAKTAR Ş., Çamkerten Ç., Salihoğlu N.GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ PART: C TASARIM VE TEKNOLOJİ, cilt.8, sa.1, ss.79-93, 2020 (HakemliDergi)VII. Investigation of the Effects o f Cutting Parameters on Diameter Deviation in Drilling of HSLA SteelInvestigation of the Effects o f Cutting Parameters on Diameter Deviation in Drilling of HSLA SteelSiyambaş Y., BAYRAKTAR Ş., TURGUT Y.Turkish Journal of Electromechanics & Energy, cilt.2, ss.3-8, 2017 (Hakemli Dergi)VIII. Delik delme prosesi: bir  araştırmaDelik delme prosesi: bir  araştırmaBAYRAKTAR Ş., SİYAMBAŞ Y., TURGUT Y.SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.21, sa.2, ss.120-130, 2017 (Hakemli Dergi)IX. Silisli Sacların Mekanik Kesme Prosesinde Gerilim Giderme Tavlamasının Manyetik ÖzelliklerSilisli Sacların Mekanik Kesme Prosesinde Gerilim Giderme Tavlamasının Manyetik ÖzelliklerÜzerindeki Etkileri: Bir  AraştırmaÜzerindeki Etkileri: Bir  AraştırmaBAYRAKTAR Ş., TURGUT Y.



DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, cilt.3, sa.3, ss.459-469, 2015 (Hakemli Dergi)
Kitap & Kitap BölümleriKitap & Kitap BölümleriI. Multi-Criteria Decision-Making Applications in Conventional and Unconventional MachiningMulti-Criteria Decision-Making Applications in Conventional and Unconventional MachiningTechniquesTechniquesBayraktar Ş., Şentürk E.Advanced Manufacturing Methods: Smart Processes and Modeling for Optimization, Catalin I. Pruncu,Jamal Zbitou,Editör, Taylor Publishing Company, Oxford, ss.57-82, 2023II. Comprasion of SLM, SLS and DLMS Techniques in Additive Manufactured AlSi10Mg AlloysComprasion of SLM, SLS and DLMS Techniques in Additive Manufactured AlSi10Mg AlloysBayraktar Ş., Alparslan C.Innovation and Sustainable Manufacturing, Machado Carolina; Davim Paulo, Editör, Elsevier-Woodhead Publishing,ss.231-253, 2023III. Introduction to  Gas and Solid State Laser Techniques in Cutting ProcessIntroduction to  Gas and Solid State Laser Techniques in Cutting ProcessBayraktar Ş., Alparslan C.Advanced Engineering of Materials Through Lasers, J. Radhakrishnan,Sunil Pathak, Editör, Springer Nature, Zürich,ss.35-54, 2022IV. Artificial Neural Networks for MachiningArtificial Neural Networks for MachiningBayraktar Ş., Alparslan C.Advances in Sustainable Machining and Manufacturing Processes, Kishor Kumar Gajrani,Arbind Prasad,AshwaniKumar, Editör, CRC, New York , New York, ss.189-204, 2022V. Sustainable Abrasive Jet MachiningSustainable Abrasive Jet MachiningBayraktar Ş., Alparslan C.Advances in Sustainable Machining and Manufacturing Processes, Kishor Kumar Gajrani,Arbind Prasad,AshwaniKumar, Editör, CRC, New York , New York, ss.173-188, 2022VI. Machinability o f 3D Printed MaterialsMachinability o f 3D Printed MaterialsBayraktar Ş., Şentürk E.Innovations in Additive Manufacturing , Khan M.A;,Jappes J.T.W, Editör, Springer Nature, Zürich, ss.297-319, 2022VII. A Brief Review on Green ManufacturingA Brief Review on Green ManufacturingBayraktar Ş., Gopal P. M., Kavimani V.Manufacturing and Industrial Engineering: Theoretical and Advanced Technologies, Pankaj Agarwal,LokeshBajpai,Chandra Pal Singh,Kapil Gupta,J. Paulo Davim, Editör, CRC, New York , London, ss.43-52, 2021VIII. An Insight into  Computer Integrated ManufacturingAn Insight into  Computer Integrated ManufacturingBayraktar Ş.Manufacturing and Industrial Engineering: Theoretical and Advanced Technologies, Pankaj Agarwal,LokeshBajpai,Chandra Pal Singh,Kapil Gupta,J. Paulo Davim, Editör, CRC, New York , London, ss.261-281, 2021IX. Current technologies for  aluminum castings and their  machinabilityCurrent technologies for  aluminum castings and their  machinabilityBayraktar Ş., Hekimoğlu A. P.Handbooks in Advanced Manufacturing-Advanced Welding and Deforming, J. PAULO DAVIM,KAPIL GUPTA, Editör,Elsevier Science, Oxford/Amsterdam , Amsterdam, ss.585-614, 2021X. Dry cutting: a sustainable machining technologyDry cutting: a sustainable machining technologyBayraktar Ş.Sustainable Manufacturing, Kapil Gupta,Konstantinos Salonitis, Editör, Elsevier Science, Oxford/Amsterdam ,Oxford, ss.231-257, 2021XI. Multi-criteria Decision Making Through Soft Computing and Evolutionary TechniquesMulti-criteria Decision Making Through Soft Computing and Evolutionary TechniquesBayraktar Ş., Gupta K.Intelligent Manufacturing, Pathak,Sunil, Editör, Springer, London/Berlin , Basel, ss.123-147, 2021XII. Cryogenic cooling-based sustainable machiningCryogenic cooling-based sustainable machiningBayraktar Ş.High Speed Machining, Gupta K,Davim J.P., Editör, Elsevier Science, Oxford/Amsterdam , London, ss.223-241, 2020



Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan YayınlarHakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan YayınlarI. Al-12Si-0.1Sr Alaşımının PVD-TiAlN/TiN Kaplamalı Kesici ile İşlenmesinde İşlenebilir lik ÖzellikleriAl-12Si-0.1Sr Alaşımının PVD-TiAlN/TiN Kaplamalı Kesici ile İşlenmesinde İşlenebilir lik ÖzellikleriÜzerine Deneysel AraştırmaÜzerine Deneysel AraştırmaBAYRAKTAR Ş., HEKİMOĞLU A. P.5. Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology(IMSMATEC’22 ), Nevşehir, Türkiye, 02 Eylül 2022, ss.1-6II. Effect o f Strontium Effect o f Strontium Additives on Cutting Force and Surface Roughness in Machining of Al-12Si AlloyAdditives on Cutting Force and Surface Roughness in Machining of Al-12Si AlloyUsing CVD-TiCN+TiN Coated InsertUsing CVD-TiCN+TiN Coated InsertHekimoğlu A. P., Bayraktar Ş.9th International Advanced Technologies Symposium, Elazığ, Türkiye, 27 - 28 Ekim 2021, ss.379-384III. Al-12Si-0,1Sr Alaşımının Sermet Kesiciler  İle Tornalanmasında Kesme Hızı ve İlerlemenin KesmeAl-12Si-0,1Sr Alaşımının Sermet Kesiciler  İle Tornalanmasında Kesme Hızı ve İlerlemenin KesmeKuvveti ve Yüzey Pürüzlülüğüne EtkisiKuvveti ve Yüzey Pürüzlülüğüne EtkisiBayraktar Ş., Hekimoğlu A. P., Çalış M.4nd International Conference on Material Science and Technology in Kızılcahamam (IMSTEC’19), Ankara, Türkiye,18 - 20 Ekim 2019, ss.539-544IV. Kesme Hızı ve İlerlemenin Al-35Zn Alaşımının İşlenebilir liğine Etkisinin İncelenmesiKesme Hızı ve İlerlemenin Al-35Zn Alaşımının İşlenebilir liğine Etkisinin İncelenmesiHEKİMOĞLU A. P., BAYRAKTAR Ş., TURGUT Y.2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Türkiye, 28 Kasım - 02Aralık 2018, cilt.3, ss.77-83V. Effect o f Inlet Air  Temperature on Exergetic Performance of Hydrogen Production from Car TiresEffect o f Inlet Air  Temperature on Exergetic Performance of Hydrogen Production from Car Tiresvia Plasma Gasificationvia Plasma GasificationDEMİRÇAY H., MEHAN M., TOPAL M. E., KALINCI Y., BAYRAKTAR Ş., AKBULUT U., KÜÇÜK H., OLGUN H., MİDİLLİ A.,DİNCER İ.3rd International Hydrogen Technologies Congress, 15 - 18 Mart 2018, ss.366-369VI. A Performance Comparison Study of Uncoated and TiAlN Coated Carbide End Mill on Machining ofA Performance Comparison Study of Uncoated and TiAlN Coated Carbide End Mill on Machining ofthe Al-35Zn Alloythe Al-35Zn AlloyBayraktar Ş., Hekimoğlu A. P., Turgut Y., Hacıosmanoğlu M.9. International Conference on Tribology (BalkanTRib’17), Nevşehir, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2017, ss.490-496VII. New Trends in Machinability o f Titanium AlloysNew Trends in Machinability o f Titanium AlloysBAYRAKTAR Ş., DEMİR O.International Advanced Technologies Symposium (IATS'17), Elazığ, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2017, ss.2838-2847VIII. Machinability o f Nickel-Based Inconel AlloysMachinability o f Nickel-Based Inconel AlloysBAYRAKTAR Ş., DEMİR O.International Advanced Technologies Symposium (IATS'17), Elazığ, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2017, ss.2758-2767IX. Farklı Kesici Takımların Al-5Zn Alaşımının İşlenebilir liğine EtkisiFarklı Kesici Takımların Al-5Zn Alaşımının İşlenebilir liğine EtkisiBayraktar Ş., Hekimoğlu A. P., Turgut Y., Hacıosmanoğlu M.ISIDE 2nd International Symposium on Industrial Design Engineering, Nevşehir, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2017,ss.134-140X. Al 5083 Alaşımının Frezelenmesinde Kesme Kuvveti Al 5083 Alaşımının Frezelenmesinde Kesme Kuvveti YüzeyPürüzlülüğü ve Çapak YüksekliğininYüzeyPürüzlülüğü ve Çapak YüksekliğininOptimizasyonuOptimizasyonuBAYRAKTAR Ş., TURGUT Y.7th International Symposium On Machining, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016, ss.24-34XI. Elyaf Takviyeli Polimer Kompozitlerin Metaller  İle İstiflenerek Delinmesinde DelaminasyonunElyaf Takviyeli Polimer Kompozitlerin Metaller  İle İstiflenerek Delinmesinde DelaminasyonunDeğerlendirilmesiDeğerlendirilmesiBAYRAKTAR Ş.7th International Symposium On Machining, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016, ss.358-372XII. Al-5083 Alaşımının Kuru Delinmesinde Kesme Parametrelerinin Eksenel Kuvvet ve Çapak YüksekliğiAl-5083 Alaşımının Kuru Delinmesinde Kesme Parametrelerinin Eksenel Kuvvet ve Çapak YüksekliğiÜzerindeki Etkilerinin AraştırılmasıÜzerindeki Etkilerinin AraştırılmasıBAYRAKTAR Ş.16th International Materials Symposium (IMSP’2016), Denizli, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2016, ss.205-215



XIII. Elyaf Takviyeli Polimer Kompozit Malzemelerin Talaşlı Şekillendirilebilir liğiElyaf Takviyeli Polimer Kompozit Malzemelerin Talaşlı Şekillendirilebilir liğiBAYRAKTAR Ş., TURGUT Y.1st International Symposium on Plastic and Rubber Technologies and Exhibition, Ankara, Türkiye, 29 - 31 Mayıs2013, ss.9-18XIV. Elyaf Takviyeli Polimer Kompozit Malzemelerin Delinmesi Üzerine Bir  AraştırmaElyaf Takviyeli Polimer Kompozit Malzemelerin Delinmesi Üzerine Bir  AraştırmaBayraktar Ş., Turgut Y.3.Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 4 - 05 Ekim 2012, ss.153-158
Desteklenen ProjelerDesteklenen ProjelerBayraktar Ş., TÜBİTAK Projesi, Al-5Si-1Cu-Mg Alaşımının Delinmesinde Farklı Döküm Teknikleri Ve T6 Isıl İşleminİşlenebilirlik Performansı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, 2022 - 2023Midilli A., Küçük H., Akbulut U., Bayraktar Ş., Kalıncı Y., Dincer İ., Olgun H., TÜBİTAK Projesi, Soğutma Kolonlu ÇiftBeslemeli Plazma Konik Reaktörlü Organik Çöp Gazlaştırma Sisteminin Deneysel Performansının Araştırılması, 2017 -2020Bayraktar Ş., Salihoğlu N., Özhabiboğlu Ç., TÜBİTAK Projesi, Bakır ve Silisyumun Al-25Zn Alaşımının İşlenebilirlikÖzelliklerine Etkisinin İncelenmesi, 2017 - 2019BAYRAKTAR Ş., HEKİMOĞLU A. P., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Farklı Stronsiyum Oranlarının Al-12SiAlaşımının İşlenebilirlik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi, 2017 - 2019BAYRAKTAR Ş., HEKİMOĞLU A. P., TURGUT Y., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Farklı Zn Oranlarına Sahip Al-ZnAlaşımlarının İşlenebilirlik Özelliklerinin Araştırılması, 2017 - 2017TÜBİTAK Projesi, Elektrik Makinalarında Kullanılan Silisli Sac Paketlerin Farklı Kesme Yöntemleri ile ÜretilerekPerformanslarının Araştırılması, 2015 - 2016
PatentPatentBayraktar Ş., Çoklu baharat paketleme makinası, Patent, BÖLÜM B İşlemlerin Uygulanması; Taşıma, Buluşun Tescil No: TR2021 012675 B , Standart Tescil, 2023Bayraktar Ş., Tekli küp şeker sarma makinası, Faydalı Model, BÖLÜM F Makine Mühendisliği; Aydınlatma; Isıtma; Silahlar;Tahrip Malzemeleri, Buluşun Tescil No: 17029/58 , Standart Tescil, 2022
MetriklerMetriklerYayın: 50 Atıf (WoS): 168 Atıf (Scopus): 204 H-İndeks (WoS): 7 H-İndeks (Scopus): 7
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